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Die Sichtprufung, internationale tbliche Abklrzung VT (engl. visual testing), ist das alteste aller zerstérungsfreien
Prifverfahren. Sie sollte nach jedem Fertigungsschritt und als erster Schritt einer zerstérungsfreien Prifung am
fertigen Bauteil/Objekt durchgefiihrt werden.

Beim SchweiBen koénnen aufgrund des Schweiprozesses, der unterschiedlichen Grund- und Schweizusatz-
werkstoffen, aber auch durch die SchweiBposition und die Handfertigkeiten des SchweiBers, unterschiedliche
SchweiBnahtunregelmaBigkeiten entstehen.

Dort, wo geschweil3te Verbindungen zum Einsatz kommen, ist die Glite von SchweiBnahten ein Kernpunkt in der
Quialitatssicherung. Der Zweck von SchweiBnahtprifungen ist also, die Qualitat der Schweinahte zu bewerten
und sicherzustellen, dass sie den giltigen Standards und Anforderungen entsprechen.

Bei der Schweinahtprifung werden die Nahte, die bei der Verbindung zweier Werkstlicke entstehen, auf die
Erfullung festgelegter Gutekriterien uberpruft. Sie mussen zum Beispiel frei von Rissen, Lunkern und anderen Feh-
lern sein, um voll einsatzfahig zu sein. Um das festzustellen, werden sowohl zerstérende als auch zerstoérungsfreie
Prufverfahren angewendet.

Beim SchweiBen werden zwei Objekte durch Warme dauerhaft miteinander verbunden. Das konnen etwa Objekte
aus Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff sein. Dabei sollen Verbindungen entstehen, die gewahrleisten, dass
das Produkt die zu erwartenden Anforderungen Uber eine erwartete Lebensdauer erflllen kann. Das ist nur mog-
lich, wenn die Schweinahte anforderungsgerechte Qualitatskriterien oder Gutemerkmale erflllen. Diese lassen
sich jedoch nur schwer generalisieren, da sie von den Anforderungen, die das jeweilige Werkstlck erflillen muss,
abhangen.

Fehler in SchweiBverbindungen konnen die Ursache flr ein Versagen des Bauteils sein, das mitunter schwere Fol-
geschaden nach sich zieht. Durch SchweiBnahtprifungen werden Risse und andere Fehlstellen zuverlassig und
normkonform nach vorhandenen Toleranzwerten und Bewertungsgruppen aufgespurt. Dadurch kann sicherge-
stellt werden, dass nur ein voll belastbares, ausfallsicheres Bauteil zum Einsatz kommt und defekte Komponenten
ausgeschlossen wurden.
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Deshalb ist die Uberpriifung von SchweiBnéhten in vielen Branchen ein unverzichtbares Verfahren, um die Qualitat und
Sicherheit von Produkten mit SchweiBverbindungen zu gewahrleisten. Denn SchweiRfehler konnen die Belastbarkeit und
Langlebigkeit der Verbindungen beeintrachtigen. Das liegt daran, dass es beim SchweiBen durch den Warmeeintrag zu
einer unerwlnschten Veranderung der Werkstoffeigenschaften kommen kann, die in der Folge wiederum zu einer gerin-
geren Plastizitat, Zahigkeit und Korrosionsbestandigkeit des Werkstoffs fiihrt. AuBerdem besteht die Gefahr der Bildung
von Rissen mit anschlieBendem Materialversagen.

An jede SchweiBnaht werden bestimmte Anforderungen gestellt. Diese richten sich nach den jeweiligen Anforderungen
an die Festigkeit, das optische Erscheinungsbild und weitere Kriterien.

Aber auch die Schwere der Folgen eines moglichen Versagens des Bauteils sind von Bedeutung. Anhand dieser Vorga-
ben wird jede SchweiBnaht einer Bewertungsgruppe von B (hohe Anforderungen) bis D (niedrige Anforderungen) zugeteilt.
Je nach Bewertungsgruppe erlaubt die DIN EN ISO 5817 gewisse Toleranzen fur UnregelmaRigkeiten an einer Schweii-
naht. Werden diese Uberschritten, spricht man von einem SchweiBnahtfehler. Die DIN Norm 5817 gilt fur die Bewertung von
SchweiBnahten bei Bauteilen aus Stahl, Titan, Nickel und Legierungen dieser Metalle. Sie gilt fiir manuelles, mechanisiertes
und automatisches SchweiRen und fur alle SchweilBpositionen. Beurteilt werden Oberflachenunregelmaiigkeiten anhand
einer Sichtpriifung.

Um lhnen das bestmdgliche Produkt im Bereich SchweilRen garantieren zu kdnnen haben wir unseren erfahrensten
Mitarbeiter von Antrok Gruppe zu Sichtprifern VT Stufe 1+ 2 ausbilden lassen.

Unsere Mitarbeiter wurden nach DIN EN ISO 9712 unter Berticksichtigung der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ge-
pruft. Die Sichtprifung wird nach DIN EN 13018 durchgeflihrt. So konnen wir Ihnen héchste Qualitat beim SchweilBen
nicht nur versprechen, sondern auch nachweisen.

Gern bieten wir Ihnen Sichtprtfungen fur lhre SchweiBkomponenten als Dienstleistung an.




